
Quality of OW (g) 

Thickness(mm) Sample1 Sample2 Sample3 Sample4 Sample5 Average 

0.500  0.059  0.059  0.065  0.048  0.070  0.060  

C 1.5 0.096  0.088  0.104  0.132  0.107  0.105  

D 2.5 0.139  0.119  0.141  0.169  0.116  0.137  

       
 

      

       
Quality of delignified samples (g） 

  
TYPE Sample1 Sample2 Sample3 Average 

  
A 0.051  0.049  0.056  0.052  

  
B 0.049  0.042  0.053  0.048  

  
C 0.087  0.086  0.093  0.089  

  
D 0.123  0.114  0.131  0.123  

  

       
       

Quality of transparent samples (g） 
  

TYPE Sample1 Sample2 Sample3 Average 
  

A 0.148  0.151  0.154  0.151  
  

B 0.153 0.171 0.161 0.162  
  

C 0.254  0.259  0.271  0.261  
  

D 0.291  0.274  0.276  0.280  
  

TW3 0.488 0.512 0.530  0.510  
  

TW5 1.022 0.901 0.840  0.921  
  

 


